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Drift- och underhallsanvisning
for exponerade tatskikt

Med regelbundet underhall 6kar tatskiktets livslangd och sakerheten
mot lackage.

Kontroll och rengoring

Kontrollera och rengdér takytorna minst tva ganger per ar, lampligen var och
hdst. Var extra noggrann vid kontroll av takets avvattning, I6v och annat
skrap far inte sopas ner i takbrunnar/avvattningssystem, silar ska anvandas
och fungera.

Lava och mossor ska avlagsnas med har fér avsedd kemisk produkt som
inte skadar tatskiktet. Borttagning ska inte géras mekaniskt.

Kontrollera noga tétskiktets anslutningar mot:

- takbrunnar

- takstosar

- fotplatar och ev. andra platdetaljer

- Vvéaggar, sargar och takkrdén (uppdragningar)
Vid tveksamhet bdr takentreprendr kontaktas.

Kontrollera platdetaljer (och fogningar) i anslutning till véggar, sargar, takkron
etc. Vid tveksamhet bor platslagare kontaktas.

Atgirder

Reparationer och kompletteringar ska utféras av en auktoriserad takentreprendr.

Om vattenavledningen fran takytorna forsamras pa grund av t ex sattningar
och belastningar sé att kvarstaende vattensamlingar med st6rre djup an 30
mm férekommer, bor atgarder i form av fallboyggnader eller installation av
takbrunnar vidtas. Detta bor goras i samrad med fackman.

Snoskottning

Om sndskottning pa yttertaket ar nédvandigt ska cirka 10 cm sné lamnas
kvar ndrmast takytan for att sakerstalla att tatskiktet inte skadas.
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